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Un MATERIAL UIMITOR:

PWUTA

Ce poate fi mai banal si mai comun decat un...

dop de pluta?! Si ce rafinament il reprezinta dalele

din pluta ca sisteme de finisaje...

Aceeasi pluta, daca stam sa ne gandim...

Vom prezenta, in mai multe episoade (in stilul
cunoscut), cate ceva dinspre lumea... dopurilor spre
lumea... finisajelor performante de pereti si pardoseala.
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e este plu-

ta? Pluta e

0 specie de
stejar (Quercus Su-
ber), care creste in
tari cu clima medi-
teraneana.
Unii zic ca pluta se
,<funde” de pe co-
pac la fel cum se
tunde lana de pe o
oaie. Copacul res-
pectiv nu are insa
de suferit - mai tra-
ieste bine-mersi in-
ca 150 de ani...
Este de fapt moti-
vul pentru care atat
pluta, céat si bam-
busul, sunt consi-
derate nu doar ma-
teriale naturale, ci
si ecologice (deoa-
rece asigura con-
servarea mediului Tnconjurator).
Pluta este alcatuita din... celule moar-
te, care se grupeaza pe suprafata exte-
rioara a stejarului de pluta. Intr-o sectiu-
ne (sau uitandu-ne mai cu atentie la...
dop) am constata ca structura materia-
lului este de tip ,fagure” (mai mult sau
mai putin); ca Intre ,celulele” relativ ne-
regulate (avand in medie céate 14 fate-
te) exista mari spatii libere de aer, motiv
pentru care densitatea plutei (greutatea
pe unitatea de volum) este un sfert din




cea a apei; ca cele 40
de milioane de spatii li-
bere pe centimetrul cub
(www.madehow.com)
fac din materialul aces-
ta una dintre cele mai
eficiente termoizolatii si
totodata o excelenta fo-
noabsorbtie.

Nu arde si nu intretine
arderea; nu degaja ga-
ze toxice. Odata taiat, ce-
lulele microscopice se
transforma in elemente
de suctiune, ceea ce for-
meaza o suprafata nea-
lunecoasa. Are o elasti-
citate proprie extraordi-
nara revenind, dupa ce
a fost supus la presiuni
inalte, la dimensiunea sa
initiala Tn mai putin de
24 de ore.

Nu absoarbe umezeala
(a se vedea dopurile si
suporturile de pahare),
nu absoarbe praful, re-
zista atacurilor biologice
(ale insectelor).

in plus, mai are o pro-
prietate formidabila: prin
pluta nu trece oxigenul
(si nu se strica vinul sau
alte materiale care alt-
minteri s-ar degrada ca
urmare a reactiei chimi-
ce cu oxigenul).

O utilizare mai putin cu-
noscuta este pentru lus-
truirea. .. diamantelor (cei
care au, pot verifica...).
Fiind un material rezis-
tent la uzura, s-a folosit




coperim mereu aceleasi
lucruri inventate si rein-
ventate...).

Case acoperite cu pluta
sau avand pardoseli din
pluta erau des intalnite
in zona Mediteranei, da-
te fiind calitatile sale de
izolant termic (la acoperi-
suri si pereti) si de amor-
tizare a vibratiilor (la par-
doseli).

Dopul de pluta a fost in-
ventat si folosit datorita
celor doua calitati imen-
se ale sale: impiedicarea
oxidarii produsului pus la
pastrat si etansarea.
Odata cu aparitia vase-
lor ceramice pentru pas-
trarea alimentelor si bau-
turilor si a butoaielor, do-
pentru realizarea talpilor pul a fost aruncat intr-un fel de con de

de pantofi; praful de plu- uitare. A trebuit sa se reinventeze sticla
ta (rezultat din macinare) - ca recipient - prin secolul al 15-lea si
intra In componenta li- dopul a redevenit interesant, deoarece
noleum-ului (despre ca- se putea astfel pastra vinul nealterat.

re vom vorbi mai jos). Cand a fost creata sampania - in seco-
Rezistenta la apa il reco- lul al 17-lea, de catre Pierre Perignon,

manda pentru a fi folosit
pentru garnituri si pentru
dopuiri.

Revenind la copacul de
pluta, trebuie precizat ca
prima data este ,tuns”
la 20 de ani. Aceasta pri-
ma tunsoare nu ofera un
material de prelucrat de
foarte buna calitate. Ur-
matoarea ,cojire” aarbo-
relui trebuie facuta dupa
9 ani. Grosimea scoartei
care este curatata de pe
copac are intre 2 cm si
5 cm grosime.

Bazinul Marii Mediterane
e zona geografica de ca-
re apartine aceasta spe-
cie; Portugalia este tara
cu cele mai bogate pa-
duri de stejar de pluta.
Cand ainceput utilizarea
plutei? Nu stim. Gasim
insa dopuri in mormin-
tele egiptenilor, le gasim
la greci si la romani.
Romanii foloseau pluta
si ca articol vestimentar:
ei faceau veste din pluta
pentru pescari (si cand
spunem ca noi nu inven-
tam nimic, ci doar redes-




singurul element care putea contracara
presiunea lichidului din interiorul sticlei
a fost dopul de pluta ,armat” cu sarme
metalice (cam la fel ca astazi).

Pe la sfarsitul secolului al 19-lea, s-au

inventat liantii care au permis realizarea
de panouri aglomerate de pluta (ma-
rind astfel procentul de material utilizat).
Pornind de la calitatile plutei, in 1860,
un producator de cauciuc - Frederick
Walton - a inventat un material pentru
pardoseli, oarecum similar cu cauciu-
cul, dar mult mai ieftin.

Acest material a fost patentat trei ani
mai tarziu si apoi a fost utilizat pe scara
larga pentru realizarea pardoselilor n
casele victoriene. Usor de intretinut, de
diferite culori, antiderapant, cald...
Aveti vreo banuiala despre ce e vorba?
Va spune ceva LINOLEUMUL?

Daca nu va spune el, va spunem noi,
data viitoare. l
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